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宮古島 15年暴露試験結果 （腐食環境分類：C5） 

 

腐食環境 C5 に分類される日本ウェザリングセンター宮古島暴露試験場に

て暴露試験を行いました。一般塗料が 3 年で全面がさびているのに対し、

ローバルは 15 年経過後もさびていません。これはローバルが ISO12944 

C5-High規格に適合していることを実証するデータとなっています。  

 

ローバル 

    

試験開始前 3年後 10年後 15年後 

  

 

 

宮古島暴露試験場 一般さび止め＋フタル酸上塗り 

 

  
 


