
สตีา้นทานการกดักรอ่น
+ สทีบัหนา้ฟาทาลคิ

สนมิกระจายไปท ั�วพื�นผวิ

สนมิถกูพบนอกเหนอืจากการตดั
ขวาง

ROVAL
(80μm)

สอีพ็ีอกซี�
+ สทีบัหนา้ยรูเีทน

ไมพ่บสนมิ

ภาพถา่ยขยาย
(สว่นที�ตดัขวาง

)

สนมิจากการตดัขวาง

สนมิไมแ่พรก่ระจายจากการตดั
ขวาง

ภาพถา่ยขยาย
(สว่นที�ตดัขวาง

)

สนมิกระจายจากการตดั
ขวาง

หลงัการ
สมัผสั 36 

เดอืน

เผยใหเ้ห็น
พื�นผวิเหล็ก

กอ่นการ
สมัผสั

ภาพถา่ยขยาย
(สว่นที�ตดัขวาง

)

ความแตกตา่งในกลไกการป้องกนัการกดักรอ่น

อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่ง ROVAL และ สทีั�วไป ?
ฟิลม์สทีั�วไปทําหนา้ที�เป็นเกราะกั �นพื�นผวิตอ่นํ�าและอากาศ สิ�งนี�เรยีกวา่ “การตา้นทานการกดักรอ่นดว้ยการป้องกนัเกราะกั �น” แต่
เมื�อฟิลม์เสยีหายหรอืเสื�อมสภาพ สนมิกจ็ะเกดิขึ�นในบรเิวณนั�นและเริ�มแพรก่ระจายไปขา้งใตฟิ้ลม์ 
ROVAL ปกป้องเหล็กดว้ยกลไกของปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้า โดยใชค้ณุสมบตักิารเสยีสละตวัเองของสงักะส ีในกรณีของเหล็กเทา่นั�น 
ปฏกิริยิาระหวา่งขั �วบวกและขั �วลบจะเกดิขึ�นบนพื�นผวิของเหล็กและเกดิสนมิ อยา่งไรก็ตามเมื�อเหล็กและสงักะสสีมัผัสกนัอยา่ง
ใกลช้ดิ ดา้นสงักะสจีะกลายเป็นขั �วบวก และสงักะสจีะป้องกนัเหล็กดว้ยการเกดิสนมิแทนเหล็ก
เมื�อใดที�ฟิลม์ROVALเสยีหาย สนมิก็จะไมแ่พรก่ระจายเนื�องจากมอีนุภาคสงักะสอียูโ่ดยรอบ



การซอ่มบาํรงุ

กลไกการป้องกนัการกดักรอ่น

นํ �าอาจทะลผุา่นฝุ่ นสงักะสบีนพื�นผวิ
เหล็ก แตเ่หล็กไดร้บัการปกป้องโดย
ปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้าของสงักะสี

การออกซไิดซข์องสงักะส ี
กอ่ใหเ้กดิผลติภณัฑท์ี�ม ี
ฤทธิ�กดักรอ่น ซึ�งทาํหนา้ที�
เป็นเกราะป้องกนัอากาศและ
ความชื�น ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ
ในการป้องกนัการกดักรอ่น

หากเกดิสนมิบนพื�นผวิที�เสยี
หายหรอืมกีารเคลอืบบางๆ 
ปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้าจะป้องกนั
ไมใ่หส้นมิคบืคลานใตฟิ้ลม์สี

หลงัการขจดัสนมิขาวดว้ยเครื�อง
มอืชา่งแลว้ ใหท้า ROVAL อกี
คร ั�งบนฟิลม์ที�มอียู่
(กรณีสนมิแดง ใหเ้อาออกดว้ย
เครื�องมอืไฟฟ้า)

ผลิตภัณฑ์ที่มีการกัดกร่อน

สนิม

ฟิลม์ ROVAL ใหม่
ฟิลม์ ROVAL เดมิ

ายตอ่การ
ทา

ฟิลม์สใีหก้ารปกป้องพื�นผวิ
โลหะ โดยการป้องกนัจากนํ �า
และอากาศ

เกราะป้องกนัเกดิการเสื�อม
สภาพดว้ยการสมัผสั

สนมิจะขยายตวัและคบืคลาน
อยูใ่ตฟิ้ลม์สี

สธีรรมดาฟิลม์ROVAL

ROVAL
(การตา้นทานการกดักรอ่น โดยปฏกิริยิาเคมไีฟฟ้า)

สีธรรมดา
(การตา้นทานการกดักรอ่น โดยการป้องกนัเกราะกั �น)

ไมจํ่าเป็นตอ้งเอาฟิลม์เดมิออก

ก๊าซกรดซัลฟิวรัส

น้ำ

แสงแดด
 (รังสียูวี)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สนมิแดง

เหล็ก

ตน้ทนุ
ตํ�า

กลไกการป้องกนัการกดักรอ่นระหวา่ง ROVAL และ สธีรรมดา

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

ก๊าซกรดซัลฟิวรัส

น้ำ

แสงแดด
 (รังสียูวี)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

การเตรียมการ การเตรียมการ
เครื่องมือช่าง

เครื่องมือไฟฟ้า

การทาซ้ำ การทาซ้ำ

ก๊าซกรดซัลฟิวรัส

น้ำ

แสงแดด
 (รังสียูวี)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซกรดซัลฟิวรัส
น้ำ

แสงแดด
 (รังสียูวี)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซกรดซัลฟิวรัส
น้ำ

แสงแดด
 (รังสียูวี)ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ฟิลม์เดมิ

เครื�องพน่ทราย
เครื�องมอืไฟฟ้า

สนมิแดง

ตน้ทนุสงู

การทาที�
ซบัซอ้น

สีทาชั้นบนสุด
ชั้นที่สอง

สีไพร์มเมอร์

หลงัการเอาฟิลม์สเีดมิและสนมิ
แดงออกท ั�งหมดดว้ยเครื�องพน่
ทรายหรอืเครื�องมอืไฟฟ้า, ทา
สไีพรม์เมอร,์ สชี ั�นกลาง และ
สทีาทบัช ั�นบนสดุ

สีทาชั้นบนสุด
ชั้นที่สอง

สีไพร์มเมอร์



สงักะสชีว่ยปกป้องเหล็ก ดว้ยการเกดิสนมิแทนเหล็ก

เตรยีมแผน่เหล็ก 2 แผน่ และจุม่แผน่ 1 แผน่ลงไปในนํ �าเกลอื สว่นแผน่เหล็กอกีแผน่หนึ�ง วาง
บนแผน่สงักะสแีลว้คอ่ยนําไปจุม่ลงในนํ �าเกลอื
หลงัผา่นไป 2 สปัดาห ์จะมเีพยีงแผน่เหล็กที�ไมม่แีผน่สงักะสเีทา่น ั�นที�เกดิสนมิขึ�น ในทางกลบั
กนั แผน่เหล็กที�วางบนแผน่สงักะสไีมเ่กดิสนมิ
การทดลองนี�ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ สงักะสปีกป้องเหล็ก ดว้ยการเกดิสนมิแทนเหล็ก

เราทำการเพิ่มความเข้มข้นสังกะสีในฟิล์มแห้งถึง 96% โดยการผสมผงสังกะสีปริมาณมากเข้าไปใน
เรซิ่นชนิดพิเศษ
ส่วนบริษัทคู่แข่ง มักจะใช้สังกะสีราวๆ 70-80% ลงไปในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น แต่เราใช้มากถึง 96%
ROVAL เป็นสีที่สามารถทำให้ความสามารถของสังกะสีในการต้านทานการกัดกร่อนเกิดมากที่สุด

เฉพาะแผน่เหล็กเทา่น ั�น แผน่เหล็กและแผน่สงักะสี

หลงั 2 สปัดาห์

Cold Galvanizing Compound

ภาพตดัขวางของฟิลม์เคลอืบ ROVAL
(x 1,000 – ขยาย 1,000 เทา่)

ผงสงักะสี

พื�นผวิเหล็ก

สารประกอบกลัวาไนซเ์ย็น




